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Pflegeanleitung für Melaminharzbeschichtete Möbel und Möbelteile 
 
Oberflächen mit Melaminharzbeschichtung lassen sich im Allgemeinen gut reinigen. 
Sie sollten aber möglichst schonende Mittel verwenden. 
Stärkere Verschmutzungen erfordern unter Umständen spezielle Reinigungsmittel, 
die ätzend, lösungsmittelhaltig oder auch brennbar sein können. Hierbei beachten 
Sie bitte die einschlägigen Unfallvorschriften und treffen Sie geeigneten 
Vorkehrungsmaßnahmen und sorgen Sie für ausreichende Belüftung der Räume. 
 
Normale Reinigung: 
 
Die regelmäßige Reinigung und Pflege kann mithandelsüblichen, nicht scheuernden 
Reinigungsmitteln erfolgen.  
 
Die Oberfläche kann feucht abgewischt werden und ist anschließend 
mit einem trockenen Tuch nachzureiben. 
 
 
Besondere und starke Verschmutzung: 
 
Bei starken Verschmutzungen und hartnäckigen Flecken (Kugel- oder Filzschreiber) 
kann mit Nagellackentferner, Spiritus oder Testbenzin gereinigt werden, 
anschließend die Oberfläche feucht abwischen und trockenreiben wie bei der 
normalen Reinigung. 
 
Beachten: 
Kantenumleimer aus ABS oder PVC dürfen nicht in Kontakt mit den genannten 
Reinigungsmitteln gebracht werden, da sich die Oberfläche anlösen könnte. Die 
Kanten sollten grundsätzlich nur mit nicht scheuernden Haushaltsreinigungsmitteln 
gereinigt werden. 
 
 
Achtung: 
Die Verwendung folgender Mittel sollte unbedingt vermieden werden: 
Schleifende und scheuernde Mittel (Scheuerpulver, Stahlwolle), Poliermittel, 
Wachse, Bleichmittel, Reinigungsmittel, die stark saure Salze enthalten, z. B. 
Entkalker auf Basis Ameisensäure und Aminosulfosäure, Abflussreiniger, Salzsäure 
und Silberputzmittel. 
 


